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1 DOPRAVA, USKLADNENIE, ZARUKA POVRCHOVEJ UPRAVY HLINIKOVYCH PROFILOV
(VYROBKOV), CISTENIE, UDRZBA

1.1 Doprava a uskladnenie

Vyrobky z hlinikovych profilov vyrobené v spolo¢nosti NOVES okna, a.s. su prepravované na prepravnych
kovovych stojanoch v mierne Sikmej polohe od zvislice (cca 15°). Proti posunu su zaistené upevnovacimi prepravnymi
pasmi. Jednotlivé vyrobky su od seba oddelené PUR podlozkami (alebo inym vhodnym materidlom), ktoré
zabezpecuju, aby sa povrch vyrobkov pri transporte neposkodil vzajomnym oterom. Proti dazdu, snehu a prachu su
vyrobky na prepravnych stojanoch chranené prietaznou (stre€) obalovou foliou. V pripade, ak je dodavané len
samotné izolaéné sklo bez nosnej konstrukcie, je nutné aby sa po dodani ihned chranilo pred zmenou teploty,
dazdom, snehom a priamym slneénym Ziarenim. Teplotna zmena mébze spdsobit’ tepelny 3ok, ktorého nasledkom je
prasknutie skla. Uskladnenie vyrobkov je doporucené v krytych, suchych, vetranych a pred slnkom chranenych
priestoroch na stojane alebo drevenej podloZke v polohe a podmienkami opisanymi vysSie

Spolocnost” Aliplast (dodavatel ALU profilov pre vyrobu vyrobkov NOVES okna, a.s.) poskytuje 10 ro¢nu
zaruku na prilnavost’ povlaku farby na hlinikovych profiloch a zahffia také vady, ako je: odlupovanie, opukavanie,
praskanie a vlaknova kordzia. Zmatnenie farby a strata lesku su prirodzené fyzikalne procesy a nepodliehaju zaruke.
K strate zaruky méze dojst’ v désledku nedodrzania nasledujucich pokynov.

Miestom kone€ného umiestnenia architektonickych prvkov pokrytych praskovym lakovanim (povlakom) je stavenisko,
a preto by ste mali mat na pamati moznost' poSkodenia farebnych povlakov pri preprave, skladovani a montazi.
Praskové farby nie su odolné proti mechanickému poSkodeniu spdsobenému ostrymi nastrojmi a drsnymi materialmi.
Okrem iného su citlivé na organické rozpustadla, koncentrované alkoholy, kyseliny, zasady a zli€eniny z ropy. Aby sa
zabranilo vzniku poSkodenia povlaku (farby) poc€as prepravy je vhodné aby boli profily zabalené napr. ochrannou
foliou a pocas transportu pevne uchytené. Nevhodné skladovacie podmienky mézu

viest' k vzniku kondenzatu (vihkosti) medzi povlakom farby a baliacou féliou, pricom sa mézu na povlaku (farbe)
objavit’ mlie¢ne biele Skvrny. Tieto Skvrny je mozné odstranit iba opakovanym ohrevom vo vypalovacej peci. Aplikacia
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povlaku sa musi kontrolovat pomocou predchadzajucich testov potvrdzujucich tesnost aplikovaného nateru. Dokonca
aj drobné praskliny v povlaku méze viest' k vzniku ohnisk korézie. Hmoty pre tesnenie Skar ako i dalSie pomocné

latky, ako su sklarske tmely, mazivé a chladiace kvapaliny pouzivané pri rezani a vitani, lepidla, malty, pasky, atd. v
styku s povlakmi farby musia byt pH - neutralne a nesmu obsahovat latky poSkodzujuce povrchovu farbu. Vplyv sinka
zosiliiuje agresivitu chemikalii. Z tohto dévodu vy3Sie uvedené materidly sa musia pred pouZzitim skusat' na vhodnost
pre pouZitie na povrchy s povlakom. Prili§ dlho nalepena paska pre ochranu povrchu povlaku, najma vSak pdsobenim
slnka a vysokej teploty prostredia, moze viest k chemickym reakciam, ktoré vedu k spojeniu pasky s povlakom -
praskovou farbou. V dbsledku tejto reakcie paska neméze byt odstranena bez poskodenia povlaku.

Zaruka (na povrchovu uUpravu - povlak) sa nevztahuje na:
1.1.1 Chyby a poSkodenia spdsobené spontanne a umyselnymi ¢inmi.
1.1.2 Skody, ktoré st désledkom nevhodného spravania sa k stanovenym podmienkam pouZivania zaruky na
lakované povrchy (povlaky).
1.1.3 Skody, ktoré vyplyvaiju zo zasadnych zmien v oblasti produktov - profilov alebo materialov, na ktoré sa
vztahuje zaruka.
1.1.4 V3etky rézne typy podkodenia povlaku spdsobené:
- pouzitim rozpustadiel, ktoré obsahuju estery, ketony, silné alkoholy, glykolétery alebo halogénované
uhlovodiky a pod.,
- odchylenim sa od noriem pouZivania vyrobku, opotrebovaniu alebo zvy€ajnému starnutiu,
- deformaciou povrchu,
- mechanickou pricinou,
- silnym narazom alebo tepelnym Sokom,
- trenim predmetmi,
- chyby, ktoré nemaju vplyv na vlastnosti a estetiku povlaku,
- agresivne vplyvy Zivotného prostredia(okolia).
1.1.5 Skody sposobené v ddsledku Sistenia tekutinami alebo materialmi, pred ktorymi nie je povlak chemicky
chraneny, poskodenia v désledku nespravneho Cistenia a Skody vyplyvajuce z chyb pri vyrobe a oprave.
1.1.6 Skody spdsobené nespravnym pouzivanim vyrobku z AL materialu v rozpore s navodmi.
1.1.7 Oneskorenie pri vykonavani oprav, pri ktorych subjekt nie je zodpovedny, alebo opatrenia, ktoré su
nutné pri kontrole.
1.1.8 Uplné alebo &iastodné opravy opracovanych profilov, $truktir a materialov alebo ich stgasti.
1.1.9 Profily vyrobkov, pri ktorych je nemozné potvrdit fakturami, Ze povlaky boli vykonané v spolo¢nosti
Aliplast,
1.1.10 PoSkodenie ako priamy alebo nepriamy désledok Skrabancov, praskania alebo hrdzavenia stavieb,
Struktur alebo materialov, ktoré boli deformované alebo ohnuté po malovani.
1.1.11 Skoda spdsobena galvanickym Gginkom, pouZitim a / alebo v désledku pouZitia zliatiny, ktoré nie su
Zlucitelné s materialom (med;, cin, atd.).

1.2 Umyvanie povrchov - povlakov praskovo upravenych AL profilov

Prijemca zaruky zabezpeci, Ze prvky upravené praskovym lakovanim budu pravidelne udrZiavané, odborne

oSetrené v sulade s priloZzenymi pokynmi.
Odporucania tykajuce sa starostlivosti:

PRODUKT

VLASTNOST

POUZITIE

ODPORUCANA
STAROSTLIVOST

PERIODI-CLEAN*

preventivna ochrana
povlakov. Vhodna aj na
Cistenie skiel v oknach

2 polievkoveé lyZice
rozpustit vo vedre teplej
vody.

Umyte ram s makkou
Spongiou.

Utrite jelenicou, jemnou
handri¢kou.

2 az 4 krét do roka

v zavislosti od Urovne
znecistenia okolia (dedina,
mesto,

priemyselna oblast alebo
morské okolie).

MAXI-GLOSS *

Poméze lakovanému
povrchu novym a
hlbokym leskom.

Cisti a poskytuje
dlhodobu ochranu proti
znedisteniu.

Obsahuje UV
stabilizatory.

Predtym pouZite prosim
Cistiaci prostriedok
Periodi-Clean.

PouZitie bez vody. Aplikovat
handri¢kou

neriedeny.

Pockajte, kym zacne schnut,
potom

vylestit suchou

handri¢kou.

1 x roéne
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MAXI-CLEANER *

V pripade poskodenia
naneste bodovo na
povlak.

Vhodné aj pre

tazké znedistenie
(napr. zvysky lepidla,
zvySky cementu, atd.).
Chemicky inertné.

Odstrarnite velké necistoty.
Naneste bielu, hladku,
neriedenu pastu.

Pockaijte niekolko minut, kym
roztok za¢ne ucinkovat
(nechaijte Uplne zaschnut).
Zotriet' necistoty Spongiou
a oplachnite vodou.
Nakoniec vydcistit pomocou
produktu Periodi-Clean a
Maxi-gloss.

ak je to nutné

RETOUCHE STIFT*

K miestnej oprave
hibokych poskodeni
povrchu farby.

V pripade ak je dobre
uzavrety, obdobie

pouZitia je 6 mesiacov.

Odstranite skrutkovaci
uzaver so Stetcom

s rukovatou.

Praskovu farbu vymieSajte
v dodanej nadobe so
zakladnym lakom pomocou
dodaného Stetca.

Kovovy zasobnik prekryt
zatkou a intenzivne
pretrepte (asi 1 min.).
Hotovy lak nana$ajte
tenkymi vrstvami.

ak je to nutné

(symbolom * oznacené produkty pre starostlivost nie su ani toxické ani agresivne).

1.3 Odporucania a pokyny pre Cistenie

1.3.1 Po inStalacii (osadeni/montéazi) hlinikovych okien a dveri do stavebného otvoru:

- spravne ocistenie vyrobkov prostriedkom Periodi-Clean v sulade s pokynmi,

- okamzite odstrante z povrchov profilov vapno a cement, aby sa zabranilo ,vypaleniu®,

- lakované povrchy zakonzervujte prostriedkom Maxi-Gloss, aby nemohlo déjst k novému znedisteniu,
pretoze prostriedok Maxi-Gloss uzatvara péry laku latkami podobnymi vosku na ochranu laku.

1.3.2 Pravidelné Cistenie:

Pravidelna udrzba je Cistenie od ¢asu do Casu. Ak su skla okna vycistené a napr. okenné profily su Cistené
jelenicou obsahujucou zvysky mydla, potom je déleZité umyt ich povrch. DéleZité je aby sa pri procese Cistenia
povrchov pouzila Cistda astudena voda aaby sa odstranili v8etky zvySky Cistiacich prostriedkov. Vplyvom
premenlivého pésobenia slne¢ného UV a IR Ziarenia znelistenie spdsobené zvySkami po umyvani ako inové
znecCistenie (prach, dazd') mdze spbsobit poSkodenie lakovaného povrchu, ktory sa neda opravit alebo dochadza k
strate estetickych hodnét. Odporucany prostriedok: Periodi-Clean.

1.3.3 Roc&né Cistenie:
Ro&né &istenie vyzaduje dokladnejsie istenie ako je Sistenie vykonavané podas pravidelného &istenia. Ugelom tohto
postupu je odstranit vSetky necistoty, ktoré sa nahromadili v priebehu celého roka. Odporucany Cistiaci prostriedok:
Periodi-Clean. Po ro¢nom Cisteni sa odporuc¢a vykonavat' udrzbu farby prostriedkom Maxi-Gloss, ktory zaroven chrani
povlak proti opatovnému znedisteniu. Lakované povrchy sa musia dékladne Eistit najmenej raz za rok. V zavislosti od
podmienok prostredia (dediny, mesta, priemyselné zény) je nutné zvysit frekvenciu ro€ného Cistenia.

1.4 VSeobecné informacie o cisteni

Odporuéa sa:

- vykonavat Cistenie pri zatiahnutej oblohe a pocas Cistenia pomocou Cistiacich prostriedkov ako aj povrchy,
ktoré maju byt Cistené nemaju prekrocit teplotu 25 °C,
- Cistenie vykonavat' studenou vodu pomocou makkej Spongie, pripadne handri¢kou z mikrovlakien, volitelne
pridat neutralny Cistiaci prostriedok (pH7), mastné, olejové alebo podobné znedistenia mézu byt odstranené
iba benzolom alebo izopropylalkoholom (IPA),
- pri Cisteni pomocou neutralnych Eistiacich prostriedkov je nutné oplachovat’ povrchy studenou vodou, aby
neostali ich zvySky na povrchu profilov/vyrobkov, suSenie vykonavat makkymi bavinenymi tkaninami ale
pocas Cistenia by nemal byt tlak tkaniny na povrch prili$ silny,
- rovnakym spdsobom mdzete odstranit’ lepidlo, silikdn alebo lepiacu pasku, ako vhodné Cistiace prostriedky
odporuca Aliplast roztoky Periodi-Clean a Maxi-Gloss.

Dal$ie odporugania pre Strukturaine laky:
1.4.1 Oplachnite - ocistite povrch pod te€ucou studenou vodou pre odstranenie vSetkych hrubych necistét
piesok a prach, ktoré nemaju prilnat’ k povrchu.
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1.4.2 Pomocou Spongie alebo utierky z mikrovlakna aplikovat na povrch jemny mydlovy roztok ponechat’
posobit, dizka pésobenia nesmie trvat dihsie ako 1 hodinu.

1.4.3 Dbkladne oplachnite €istou studenou vodou. MéZete pouZit’ aj tlakové Cistiace zariadenia striekajuce iba
Cistu studenu vodu pod nizkym tlakom kolmo na povrch s minimalnej vzdialenosti 1 m. Nie je dovolené pouZit
na odstranenie necistot Cistiace zariadenia na principe pary.

1.4.4 Po oplachnuti povrch vysusit' Cistou handriCkou bez obruby (ktoré neobsahuju Cistiace prostriedky) alebo
jelenicou na okna.

1.4.5 Na Cistenie povrchu pouzit' prostriedok Maxi-Gloss, pretoze prostriedok Maxi-Gloss uzatvara pory laku
latkami podobnymi vosku na ochranu laku.

1.4.6 V pripade silného znedistenia postup &istenia zopakujte s odstupom 24 hodin.

Neodporuca sa:

- pouzivanie rozpustadiel, ktoré obsahuju estery, ketény, silné alkoholy, glykolétery alebo halogénované
uhlovodiky a pod.,

- na Gistenie silné kyslé alebo silné alkalické Cistiace prostriedky (napr. univerzalne Cistiace prostriedky,
prostriedky na odmastovanie),

- na Cistenie produkty, ktoré obsahuju abrazivne zloZky a Cistiace prostriedky neznameho zlozenia,

- je zakazané pouZivat parné Cistiace zariadenia ako aj vysokotlakové Cistiace zariadenia s prostriedkami pre
odstranenie necist6t,

- vykonavat Cistenie pri plnom slneénom svetle a teple.

Odporuc¢ame vlastnikovi objektu viest dennik udrzby a &istenia hlinikovych okien/dveri/konstrukcii, s uvedenim
datumov Cistenia a typu pouzitého Cistiaceho prostriedku.

1.5 Cistenie skla

Sklo tvori podstatnu Cast okna/dveri, preto je potrebné dCisteniu venovat naleziti pozornost. Pri praci
pouzivajte vhodné/schvalené ochranné prostriedky (okuliare, rukavice) a bezpecné a overené zariadenia (napr.
rebriky), aby ste vydcistili aj tazko pristupné miesta so zasklenim. Precitajte si zloZenie Cistiacich prostriedkov,
pouZivajte spravne navody na ich pouzitie ako aj Cisté (nove) tkaniny, utierky a Spongie, hubky, gumoveé stierky
a pod..Cistenie skla neodporu¢ame vykonavat pocas silného priameho oziarenia sinkom, pripadne pocas extrémnych
stavov pocasia s ohladom napr. na bezpecnost prace (vietor, burka...).

UPOZORNENIE: Akékolvek poskodenie skla mechanické (predmetmi), iskrami zo zvaracky a brusky

a chemické (roztokmi, C¢Cistidlami) je neopravitelné! Taktiez Cistenie pomocou roztokov s obsahom

kyseliny fluorovodikovej, extrémne kyslymi ¢i zasaditymi roztokmi pripadne roztokmi s abrazivnymi

Casticami nie je dovolené.

Bezné (prvé) Cistenie skla po montazi okna /dveri.

Co najskér odstrarte nalepky z plochy skla, pripadne korkové alebo plastové podlozky. Ak je problém s Sistenim
flakov po nich, pouZzite napr. metanol, izopropylalkohol na Cistej utierke.

Oplachnite celé okno studenou vodou tak aby sa odstranili hrubé nedistoty (malta, prach a pod.)

Ak su na skle odtlacky prstov, zvySky tmelov alebo mastné Skvrny je mozné pouZit’ aj acetdn, pricom je potrebné dat
pozor, aby nedoslo k poSkodeniu tesnenia a povrchu na profiloch okna/dveri.

Bezné Cistenie skla ako aj celého vyrobku vykonavat vlaznou vodu pomocou makkej Spongie, pripadne handri¢kou z
mikrovlakien, volitelne pridat’ neutralny Cistiaci prostriedok.

Dalsie gistenie okna/dveri vykonavaijte individuélne v zavislosti od miestnych a klimatickych podmienok a
zdrojov zned&istenia.Specidlne &istenie skla sa vykonava ak je bezné Gistenie nedostatoéné. Odporiéame skusku
vykonat na malej a skrytej ploche. Po predoslom beznom Cisteni je mozné pouzitie roztoku oxidu céru vo vode (100 —
200 g/L) a nasledné dokonalé oplachnutie skla.

1.6 Cistenie tesnenia

Tesnenia tak ako vSetky materialy podliehaju prirodzenému starnutiu. Aby tesnenia na VaSich novych
plastovych oknach a dverach tesnili proti vode a prievanu dihSiu dobu, teda zostali pruzné a funkéné, natrite ich po
umyti a osuseni raz, alebo viackrat do roka silikbnovym olejom, jelenim lojom alebo mastencom. Su bezne dostupné
v obchodoch. Tesniace profily by nemali prist do styku s koncentrovanymi €istidlami.

1.7 Odvodnenie a dekompresia

Na kazdom rame okna/dveri* a vodorovnej priecky vyrobku* zabudovaného v obvodovych stenach budovy su
z vonkajSej strany profilu umiestnené odvodfiovacie/drenazne otvory na vyteCenie vniknutej dazdovej vody —
udrziavajte ich vzdy volné a Cisté. Odvodnenie kridla najdete po jeho otvoreni na spodnej hrane kridla.
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1.8 Udrzba a cistenie kovania

VaSe okna/dvere su vybavené technicky vysokohodnotnym kovanim. Odporuc¢ané Ccistenie kovania je
obdobné ako je Cistenie skla uvedené vysSie. lhned po montéaZi vyrobku sa odporu€a povysavat zapadnuté zvySky
muriva a malty z kovacej drazky na kridle. VSetky Casti kovania su schopné riadnej funkcie ak je vykonavané ich
pravidelné Cistenie a udrzba.

Pohyblivé ¢asti okenného kovania (vid. obr. 1) je potrebné premazat, aby sa lahko pohybovali. Je potrebné 1x ro¢ne
prekontrolovat stav kovania (utiahnutie a kontrola opotrebovania) a utiahnut uvolnené skrutky okennej klucky
pripadne dielov kovania. Ak dochadza k ¢astému otvaraniu/pouzivaniu okien/dveri tak CastejSie vykonavajte kontrolu

a udrzbu kovania. Cistenie okna ajeho komponentov (sklo, kovanie, ramy) je potrebné prispdsobit v zavislosti od
zdrojov znecistenia. V pripade ak su okna/dvere osadené v priestore so zvySenou nachylnostou na znecistenie (prach
a pod.) tak Gistenie je potrebné vykonavat aj ¢astejsie. Udrzbu kovania je potrebné vykonat vzdy nasledne po kazdom
Cisteni okna/dveri. Minimalne v8ak 1x rocne.

Obr.1

1.9 Vetranie

V minulosti boli (drevené, kovové) okna a stavby vyhotovené netesne, takze dochadzalo k prirodzenej
vymene vzduchu a tym aj k znizovaniu vihkosti vzduchu v miestnosti. Pri starych okach/dverach prebiehala vymena
vzduchu prostrednictvom netesnosti a medzier v samotnej konStrukcii okna ako aj chybajucim, neuplnym d&i
nevhodnym druhom izolacie medzi ramom starych okien a obvodovym murivom v tzv. pripojovacej Skare.

Za ucelom zniZenia nakladov na kurenie, odstranenie prievanu a eliminacie vonkajSieho hluku, boli skonstruované
nové okna/dvere zodpovedajuce tymto poziadavkam. Novo vyrobené stavebné vyrobky- okna/dvere vyhovuju
stugasnym EU legislativnym poZiadavkam tzv. zakladnym poZiadavkam na stavby.

Nové okna aj ich prepojenie s telesom stavby je teraz tak tesné, Ze neprichadza takmer k Ziadnej prirodzenej
vymene vzduchu ako tomu bolo pri starych okndch. Nedostatocné vetranie vnutornych priestorov spdsobuje
vysoku vlhkost vzduchu, ktora ak nie je odvedena méze spdsobit vazne poskodenie stavby (previh&enie) a naslednu
tvorbu plesni. To sa prejavi najskér a hlavne v konstrukéne slabSich miestach stavby v tzv. tepelnych mostoch (skryté
otvory a Skary, nedostatocna izolacia, nevhodna konstrukcia muriva a pod.). Vysoka vihkost vznika pri vareni, kdpani
sa, prani, sudeni bielizne v obytnom priestore. VIhkost' tieZz vznika pri oby€ajnom dychani, ¢lovek priemerne ,vypari*
kazdu noc takmer 1 liter. Vysoka tesnost okien vyZaduje cielené a ucelné vetranie, inak bude vymena vzduchu
v miestnosti poCas vykurovacieho obdobia spojena s tepelnymi atym aj energetickymi stratami. Diferencovanym
a ucelnym planovanim vetrania by malo byt dosiahnuté, aby tepelné straty spésobené vetranim boli podla moZnosti

Podla sugasnych technickych poznatkov je odporu¢ané pre usporu energie vetrat nasledovne:

- okna nevyklapat, ale otvarat’ doSiroka — toto narazové vetranie zaruéuje intenzivhu vymenu vzduchu
za najkratsi ¢as;

- rano vyvetrat na 5 az 10 minuat vSetky miestnosti, predovSetkym spalfu narazovym vetranim,
v zimnom obdobi je vzduch zvy&ajne chladnejSi a teda suchsi, preto mozno &as vetrania prisposobit,
skratit’;

- v priebehu dna vetrat' 3 az 4 krat (podla mnozstva vihkosti) — rychle a efektivne je krizové vetranie pri
otvoreni protilahlych okien (pozor na prievan a nasledky);

- pocas dihSieho vetrania sa odporuca vypnut kurenie;

- teplotu v miestnosti nenechat’ klesnut pod +15°C, aby vzduch v miestnosti mohol nabrat dostatok
vihkosti.

Kurenie ako aj pravidelné vetranie miestnosti je predpokladom pre zdravé byvanie. Normou stanovena vihkost
vzduchu v interiéri obytnych miestnosti je 50% pri vnutornej teplote vzduchu 20°C. Odporuéame Vam kontrolovat
a udrziavat teplotu a vihkost v okoli tychto hodndt. Zarosené okno (sklenena vyplf) z interiérovej strany je znakom
toho, Ze je potrebné tento priestor €o najskdr vyvetrat. Suchy, Cerstvy a okysliCeny vzduch sa ohreje skor,
vykurovanie pracuje lepSie a Vy mate doma znova pohodlie a teplo.
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UPOZORNENIE : Nenechavajte vyklopené okna pri odchode z domu. V pripade vlamania to bude poistovha
posudzovat’ tak, akoby ste nechali okno Uplne otvorené a objekt tymto nebol riadne zabezpeceny.

- [ - vyklapacka
} /A’ —: g - ca. 30 min. I
Obr. 2 ™ . . . i
P ™ - narazove vetranie r
| J] o ' | - ca 510min. [ " I S

- ca. 1-5 min.

f Q E’“‘. - kriZové vetranie 74
ey

2 MONTAZ /| ZABUDOVANIE ROZNYCH DRUHOV VYROBKOV DO STAVEBNYCH OTVOROV

UPOZORNENIE:_Spolo¢nost NOVES oknd, a.s. nezodpovedd za nedostatoéné, resp. nevhodné stavebné materidly
pouzité pre vyhotovenie stavebnych otvorov. Akékolvek svojvolné zmeny v konsStrukcii dodanych vyrobkov,
uvedenych v bodoch 3.2; 3.3 tohto navodu nie je mozné vykonat bez pisomného vyziadania a schvalenia ich
vyrobcom-_spoloénostou NOVES okna, a.s.. Pri svojvolnom zasahu a neopravnenej zmene konstrukcie dodanych
vyrobkov ich uzivatelom resp. vlastnikom objektu (hlavne vyrobkov uvedenych v bodoch 3.2: 3.3 tohto navodu)
spolo¢nost NOVES okna, a.s. neuzna naroky zo zodpovednosti za vady vyrobkov (spocivajuce najma v pripadnej
nefunkénosti vyrobkov, alebo v nedostatkoch vlastnosti vyrobku - ak predana vec nespifia dohodnuté alebo
vSeobecné poziadavky) v pripade, Ze tieto vady su v pri¢innej suvislosti s vykonanymi nevhodnymi alebo
nedovolenymi zasahmi alebo zmenami. Spoloé¢nost NOVES oknd, a.s. taktiez nezodpoveda za vady a Skody
spOsobené nespravnou montazou- zabudovanim tychto vyrobkov do stavebnych otvorov. Pri vyrobku s plochou skla
veelku viac ako 5m2 je vyZzadované posudenie autorizovaného statika. Vyrobca vyrobkov- spolo¢nost NOVES okn4,
a.s. nezabezpeduje statické posudzovanie. Pri svojpomocnej montazi myslite vzdy aj na svoje zdravie a bezpec€nost',
pouzivajte vhodné a bezpeéné naradie, zariadenia a ochranné pomocky (odev, okuliare, rukavice).Pred zabudovanim
vyrobkov si preitajte aj navody pouzitia a vlastnosti jednotlivych montaznych materialov, ktoré budete pouzivat'.

2.1 Osadenie / montaz -zabudovanie Standardnych hlinikovych vyrobkov (okien —dveri)

Odporu¢ame zakaznikom, aby montaz- zabudovanie Standardnych hlinikovych vyrobkov do uréeného
stavebného otvoru bola prednostne realizovana zmluvnym predajcom, ktory disponuje dostato&nou odbornou praxou
a pripadnym osvedc€enim o Skoleni na montaz okien -dveri podla vhodnej technickej normy STN 73 3134 vydanym
odbornou organizaciou. Vzhfadom k réznym a jedine€nym okolnostiam na kazdej stavbe ako aj v jednotlivych
stavebnych otvoroch nie je mozné nasledujucim popisom obsiahnut vSetky mozné pripady zabudovania okien a dveri.
Tento nasledujuci navod zabudovania Standardnych hlinikovych vyrobkov (okien —dveri) je zamyslany na novostavbu
bez zateplenia s idealne pripravenymi -rovhymi stavebnymi otvormi pre okna -dvere s vypracovanym (autorizovanym)
vykresom zabudovania -skicou s rozmermi vyrobku, rozmermi pripojovacej Skary a druhmi pouzitych montaznych
materialov. Tento autorizovany vykres zabudovania kazdého typu, druhu okna a dveri mbéze byt vyZadovany pri
stavebnom (kolaudac¢nom) konani.

2.1.1 Zameranie —ur¢enie vyrobnych rozmerov vyrobkov a ur€enie Sirky pripojovacej stavebnej Skary

Ur€enie vyrobnych rozmerov a Sirky pripojovacej Skary vychadza z nasledujucej Tabulky 1.
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Tabulka 1
Material ramového profilu Sirka pripojovacej $kary v rovnhom osteni v mm
okna- dveri pri dovolenej dilatacii tesniacej latky od 25%
pre rozmer vyrobku do 1,5 m | pre rozmer vyrobku do 3,0 m | pre rozmer vyrobku do 4,5m

tvrdené PVC- U biele 10 15 25
tvrdené PVC- U iné ako biele 15 20 30
hlinikovy spojeny profil
s preruSenym tepelnym mostom

- svetly 10 10 20

- tmavy 10 15 25

Pred samotnym zameranim vyrobkov stavebnik zrealizuje aj kontrolu pravouhlosti stavebnych otvorov..
Maximalne povolené odchylky diagonal su v zavislosti od Sirky stavebného otvoru nasledovné:
do1m +/- 6mm z celkovej Sirky
1-3m +/- 8mm z celkovej Sirky
3-6m +/-12mm z celkovej Sirky
Ak sa pod oknom uvazuje so zabudovanim parapetnej dosky/plechu, okno musi byt na spodnej Casti vybavené
doplnkovym podkladovym (parapetnym) profilom vysky min.30 mm. Je potrebné na zaklade tejto potreby upravit
vyrobny rozmer vyrobku- vy3ku ako aj dostato¢ny priestor pripojovacej Skary hore a dole pod vyrobkom. Pre spravne
pochopenie uvadzame nasledujuci obrazok.

Legenda (rez okna v dolnej - parapetnej Casti stavebného otvoru):

paronepriepustna (interiérova) vnutorna folia (spodna Cast stav. otvoru)

podkladovy (parapetny) osadzovaci profil

hydroizolacna (vonkajsia) folia

PUR pena hrabky 30-40mm

vodotesna exteriérova komprimovana paska

interiérova parapetna doska (plast, drevo, kamen) uloZzena na maltovom 16zku

exteriérovy parapetny plech so sklonom =5° od okna s koncovkami braniacimi navihaniu vonkaj$ich osteni
(pri Sirke okna viac ako 2 m odporuc¢a sa jeho mechanické pripevnenie k podkladu aj v strede rozpatia)

NO O WN -~

2.1.2 Ocistenie stavebného otvoru a aplikacia montaznej félie na ram okna —dveri, povrchova teplota

Povrch pléch stavebnych otvorov pred zameranim a samotnym osadenim vyrobku musi byt konecny, Cisty,
suchy, nosny, hladky, nezvineny, pevny, bez prachu, trhlin a bez latok zniZujucich prifnavost’ izolaénych — montaznych
materidlov. Pred osadenim vyrobku musi byt &ast povrchu stavebného otvoru v mieste budiuceho zabudovania
vyrobku oSetrena penetraénym naterom (napr. sprej MEQ02 ILLBRUCK alebo podobné iné), ktory zabezpeci dokonaly
styk s lepivou €astou okennej —montaznej folie. Ram okna odpori¢ame odmastit vhodnym ¢istiCom (pozri bod 1.2).
Po ocisteni vyrobku na jeho rdm neprerusene hore, vlavo a vpravo nalepit okennd —montaznu féliu pre exteriér
napr.ME220; ME321 ILLBRUCK alebo podobné iné, zinteriéru montaznu foliu napr.ME210; ME320 ILLBRUCK,
pripadne univerzalnu foliu ME500 TwinAktiv HI VV ILLBRUCK alebo podobné iné. Na ich nalepenie na rdm okna sluzi
lepiaca Cast' vyznacena Zltou ochrannou fodliou, idealne vykonat pomocou aplikacného valCeka. Pri tvarovani a
nalepovani tesniacich folii na ram musi byt v hornych rohoch okna vytvorena distan¢na slucka (kapsa s presahom),
ktorda umoziuje dilatdciu upevneného okna v pripojovacej Skare bez odtrhnutia tesniacej vonkaj$ej a vnutornej
tesniacej félie od podkladu —ostenia stavebného otvoru (¢l.2.1.4).

Po nalepeni okennych folii na ram upevnime na ram kotviace- montazne plechy zahaknutim a pripadnym
priskrutkovanim vo vzdialenostiach podla normového predpisu (¢l. 3.4.1 STN 73 3134:2014) na nasledujucom
obrazku.
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® kotva
A, E - odstupy kotiev

Odstupy upevinovacich prvkov v zavislosti od druhu- materialu ramového profilu okna -dveri.
A- odstupy kotiev
- pri plastovom okne max.700 mm
- pri hlinikovom okne max.800 mm
E —odstup kotiev od vnatorného rohu ramového rohu a od stipikov -prieénikov by mal byt od 100 do 150 mm, pri
farebnych plastovych oknach 250 mm.

Takto predpripraveny rdm okna- dveri je vhodny pre nasledujuce upevnenie v stavebnom otvore.

PUR peny nem&zu byt povazované za samotné upevriovacie prostriedky, iné rozmiestnenie upeviovacich
prvkov ako je odpori¢ané musi byt dolozené statickym vypoctom. Tieto upevfovacie prvky musia umozfovat
dilataciu profilov okna — dveri. Kotvenie okien — dveri cez ram pomocou tzv.turboskrutiek s obmedzenou dilataciou sa
neodporuéaju pri beznych oknach arozmery okna viac ako 1 m. Povrchova teplota pri vykonavani montaze —
zabudovania vyrobku do stavebného otvoru by nemala klesnut pod +5°C a stupnut nad +40°C pokial' navody (tech.
listy) jednotlivych tesniacich materidlov neuvadzaju inak.

2.1.3 Nosné a distan¢né podlozky pod oknami v stavebnom otvore

Nosné a distanéné podloZky zostavaju po zabudovani okna v pripojovacej- Skare. PoCet a rozmer nosnych
podloziek je urCeny vypoctom alebo odporuc¢anim. Nosné podlozky (tvrdeny plast, tvrdé drevo) sa pri oknach
s otvaracimi kridlami ukladaju pod zvislé vlysy rédmov okien okrem okien so sklopnymi kridlami, kde sa podlozky
ukladaju pod zavesy. Rozmiestnenie nosnych a distanc¢nych podloziek pre jednotlivé (druhy vyrobkov) spésoby
otvarania okien je uvedené na nasledujucich obrazkoch (diStanéné podlozky viavo avpravo v zvislej Casti vo
vzdialenosti 150 mm od spodného vrchného rohu stavebného otvoru).
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Legenda
B nosné podlozky
|| distanéné podlozky

Obrazok rozmiestnenia nosnych a diStanénych podloziek pre jednotlivé (druhy vyrobkov) a sp&soby otvarania okien
a) otvaracie a sklopné okno (OS)
b) sklopné okno (S)
c) dvojkridlové okno (OS/O)
d) vodorovne zdvizne posuvné okno -dvere (HST)
e) neotvaratelné okno (FIX)

2.1.4 Pripojovacia Skara stavebného otvoru a vyrobku a jej optimalne vyhotovenie, upevnenie vyrobku

V pripojovacej Skare stavebného otvoru rozliSujeme tri zakladné zény, ktorymi sa zabezpedia - vytvoria
jej pozadované vlastnosti. Zobrazené na nasledujucom obrazku:

Zona 1-vonkajsi uzaver pripojovacej Skary — paropriepustny vytvoreny pomocou vonkajsej tesniacej folie (¢1.2.1.2)
Zona 2-stredovy uzaver pripojovacej Skary — tepelno a zvukovo izolaény vytvoreny pomocou PUR peny a ext . aint.
tesniacich fdlii alebo alternativne bez tesniacich félii pomocou stlacitelnej (komprimovanej) univerzalnej pasky
vhodnej Sirky s ramom vyrobku (napr. llimod TRIO 1050 alebo podobny iny typ, odpada potreba impregnacie ostenia
¢l. 2.1.2, v pripade protipoZiarnych vyrobkov iba vhodny material napr. mineralna vina alebo PUR pena napr.NF197
ILLBRUCK)

Zona 3-vnutorny uzaver pripojovacej skary — parotesny vytvoreny pomocou vnutornej tesniacej folie (¢1.2.1.2)

Postup zabudovania — montaz predpripraveného ramu vyrobku (podla ¢l.2.1.2) do stavebného otvoru

1) Nosnymi a diStancnymi podlozkami vypodlozeny, zvislo a vodorovne vystredeny ram okna- dveri bez
kridiel v pozadovanej -urCenej rovine staveného otvoru pevne a trvalo upevnite k murivu pomocou
skrutiek a ocelovych montaznych plieSkov ,,zahaknutych“ na rame vyrobku v ur€enych miestach (podla
€l.2.1.2 a obrazka pod nim), ktoré umoznuju dilataciu vyrobku.

2) Vopred nalepena vonkajSia montazna félia na rame okna (€l. 2.1.2) jej zvySnu Sirkovu Cast zbavenu

ochrannej pasky pomocou aplikaéného valéeka v pokracCujucej rovine vonkajSej plochy ramu dokonale
viacnasobne pritlacit -nalepit na impregnované ostenie stavebného otvoru. Ako bolo spominané v bode
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2.1.2 pri lepeni vonkajSej tesniacej folie (tyka sa aj vnutornej) v hornych rohoch stavebného otvoru je
nutné venovat maximalnu pozornost tejto Cinnosti v miestach vytvorenia distanc¢nej slucky (kapsa
s presahom). Podla potreby dolepime vonkajsiu montaznu féliu na celt dizku podkladového profilu
z vonkajsej strany s malym presahom (¢l. 2.1.1 obrazok — legenda 2) na koncoch na impregnovanu
spodnu (parapetnu) Cast' stavebného otvoru vo vonkajsej rovine tohto podkladového profilu.

3) Po nalepeni vonkajSej tesniacej félie a jej kontrole vyplnit dokonale stredovu zénu 2 pripojovacej Skary
vhodnou plniacou penou (napr. nizko expanzna PUR pena FM355; FM343 ILLBRUCK alebo iné
podobné), pre deklarovanie jej izolaénych vlastnosti sa nesmie upravovat orezavanim.

4) Po cCiastocnom vytuhnuti PUR peny, kontrole a ,,pripadnom dopeneni® pristipit' k nalepeniu vopred
nalepenej vnutornej montaznej folie na rame okna (€l. 2.1.2) jej zvysnu Sirkovl ¢ast’ zbavenu ochrannej
pasky pomocou aplikacného val€eka v pokra€ujucej rovine vnutornej plochy ramu dokonale viachasobne
pritlacit -nalepit' na impregnované ostenie vnutornej asti stavebného otvoru Ako bolo spominané v bode
2.1.2 pri lepeni vonkajSej aj vnutornej tesniacej folie v hornych rohoch stavebného otvoru je nutné
venovat maximalnu pozornost tejto cinnosti v miestach vytvorenia ~ distancnej slucky (kapsa
s presahom). Podla potreby dolepime vnatornd montaznu féliu na celu dizku podkladového profilu
z vnutornej strany s malym presahom (€l. 2.1.1 obrazok — legenda 2) na koncoch na impregnovanu
spodnu (parapetnu) Cast' stavebného otvoru vo vnutornej rovine tohto podkladového profilu.

5) Alternativny spdsob vyplnenia vSetkych troch zoén pripojovacej Skary naraz bez potreby predosle;
impregnacie stavebného otvoru je mozné vykonat pouzitim vhodnej komprimacnej pasky (napr. TP654
ILLMOD TRIO 1050). Vyber jej parametrov vychadza z pouZitej ,,stavebnej hibky* ramového profilu
a Sirky konkrétnej pripojovacej Skary podla €l.2.1.1 a Tabulky 1. Pri tomto jej pouZiti je potrebné, aby
pripojovacia Skara bola dokonale vyplnena (v zmysle spracovatelskych podkladov — technicky list
produktu TP654).

Dutiny a prerudenia v pripojovacej Skare vytvorené z pouzitia pomocnych prostriedkov napr. drevené kliny
musia byt vzdy vyplnené tesniacou hmotou vhodnou pre zénu 2. Taktiez montazne plechy (kotvy zvy€ajne
s orientaciou do interiéru) prelepime zvySkami okennej folie pre lepSiu prifnavost materialov pri vyspravovani Spalety
ostenia. Styk okennych — montaznych félii v spodnych rohoch stavebného otvoru, dalSie netesnosti vyplnime
pomocou vhodného lepidla (napr. SP525 Proflex seal 25 ILLBRUCK alebo iné podobné).

Po kontrole zvislosti a vodorovnosti upevneného ramu s vyplnenou stavebnou Skarou a dokonale nalepenymi
okennymi féliami na ploche stavebného otvoru viozime ,,zavesime” kridla, odskuSame cyklus zatvorenia, otvorenia
pripadne sklopenia okna a ak je vSetko v poriadku nechame takyto vyrobok bez daldej manipulécie v pokoji niekolko
hodin podfa teploty vzduchu pre dokonale vytuhnutie PUR peny v stredovej zéne 2 stavebnej Skary.

Pripojovacia Skara po idealne vykonanom zabudovani (montazi) okna -dveri do stavebného otvoru musi
vykazovat tesnost' proti hnanému dazdu a su€asne byt vzduchotesna. Vzhladom k tymto poZzadovanym
vlastnostiam zabudovaného okna nedochadza takmer k Ziadnej prirodzenej vymene vzduchu, ¢o je déleZité
zabezpecit’ jej vymenu pri pouzivani otvoreného ohia v priestore napr. pri vareni, pri vykurovani. Viac k tomu v ¢€.1.9
vySSie.

Pri umiestneni vyrobkov (okien a dveri) na trh &lenskych $tatov EU aich osadenie v stavebnom otvore je
potrebné vopred overit a nasledne vykonat zabudovanie- montaz vyrobkov podfa konkrétnych poziadaviek danej
krajiny EU.

Viac informacii a iné zdroje pre zabudovania okien- dveri najdete aj na:
http://www.montazokna.cz/konstrukcni-detaily
https://www.youtube.com/watch?v=DFwZUlwHakl

Pre viac informacii k montaznym materialom kliknite na:
https://www.tikatalog.sk
https://www.allmedia.sk/produkty/tmely-lepidla-a-pur-peny

2.2 Osadenie / montaz - zabudovanie dveri na tnikovych cestach

Zabudovanie takychto dveri sa ma v SR vykonat prednostne podla existujucej technickej Specifikacie -normy
STN 73 3134 (cely predosly &l.2.1). Pri umiestneni tohto vyrobku na trh &lenskych §tatov EU, osadenie tychto dveri
v stavebnom otvore je potrebné vykonat podia konkrétnych poziadaviek (technickych noriem) danej krajiny EU. Po
osadeni/montazi dveri na unikovych cestach do projektom ur€eného stavebného otvoru je nutné vykonat funk&nu
skusku a jej vysledok zaznamenat' s podpismi u€astnikov konania v odovzdavacom/preberacom protokole.
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V pripade ak su dvere vybavené funkénym kovanim znacky G.U. v nami poskytnutej Servisnej knihe (str.5 bod 3.-
Prvé uvedenie do prevadzky) je potrebné vykonat prislusny zaznam.

V zmysle prislusnych pravnych ustanoveni SR je potrebné vykonavat a zaznamenavat' kontrolu tychto dveri. Dodané
hlinikové dvere pre unikové cesty boli po€as celého vyrobného procesu kontrolované, skusané a vystupna kontrola
a zaznamy vyrobcu jednoznacne potvrdzuju, Zze su z vyrobného procesu expedované ako Uplne funkéné a vhodné pre
osadenie do uréeného stavebného otvoru (dvere na Unikovych cestach) v zmysle objednavky.

2.3 Osadenie / montaz - zabudovanie dveri dymotesnych a/alebo s poziarnou odolnost’ou

Pevné vnutorné (vonkajsSie) nenosné steny s poziarnou odolnostou a vnutorné dvere s poziarnou odolnostou
a /alebo tesné proti prieniku dymu su urené iba na slovensky stavebny trh. VonkajSie -vstupné dvere systému
ALIPLAST FR90, systému SCHUCO ADS 80 FR30 a FR60, taktiez vonkajsie okna systému ALIPLAST GN75 EI30
a systému SCHUCO AWS 60 FR30 a AWS 70 FR30 je mozné umiestnit na trh v SR a EU s oznagenim — symbolom
CE. Protipoziarne vyrobky boli po€as celého vyrobného procesu kontrolované a vystupna kontrola a zaznam vyrobcu
jednoznacéne potvrdzuje, Ze su z vyrobného procesu expedované ako uplne funkéné (akcieschopné) a vhodné pre
osadenie do ur€eného stavebného otvoru. Montaz/osadenie- zabudovanie protipoziarnych vyrobkov do stavby v SR
sa vykonava v principe ako pri beznych vyrobkoch podla normy STN 73 3134 a postupu uvedenom v ¢l. 2.1. Pri
zabudovani tohto bezpe&nostného typu vyrobku odporuame zakaznikom, aby v tomto pripade vyuZili sluzbu nasich
zmluvnych —obchodnych partnerov, ktori disponuju dostatoénou technickou praxou a skusenostami, ktoré bezny
zdkaznik svojpomocne nevie vzdy zabezpedit. Hrubka muriva pre zabudovanie protipoZiarnych konstrukcii musi byt
min.180 mm v objemovej hmotnosti min.600 kg/m> (EN 1363-1), pre dymotesné dvere ECONOLINE ST je mozné
zabudovanie aj v lahkej podpornej nenosnej konstrukcii.
Vkladanie protipoZiarnych vyplni do vyrobkov ALIPLAST FR90 (vonkajSie protipozZiarne konstrukcie):
- pri dodavke a zabudovani protipoZiarnych exteriérovych AL konstrukcii, kde nie su z vyroby vloZzené protipoZiarne
skla a/alebo protipoziarne vyplne, ktoré su dodavané samostatne je nutné miesto (€erveno vyfarbené v Obrazku 3)
medzi protipoziarnou vyplhou a kridlom pripadne ramom ak je to fixny diel suvisle vyplnit protipoziarnym silikénom
ACSIL 021 (vzdy objednat spolu s vyrobkami). Pri aplikacii predpisaného protipoziarneho silikénu neprerusene po
obvode vyplne z exteriérovej strany vyrobku, je nutné vynechat jedine drazky odtokového otvoru v spodnej Casti ramu
a/alebo prie€nika a/alebo kridla. Az po zaschnuti silikonu je mozné zaklapnut’ zasklievaciu liStu z exteriérovej strany.
Pri dodavke protipoziarnych AL konstrukcii, kde uz su protipozZiarne skla a/alebo protipoziarne vyplne vioZzené a
upevnené, tuto pracovnu operaciu vykonava ich vyrobca- spolo¢nost NOVES okna a.s..

Obr. 3

V naSej praxi su pouzivané dve moznosti montaze -zabudovania protipoziarnych a/alebo dymotesnych konstrukcii do
stavebného otvoru:

- upevnenie v stavebnom otvore pomocou turboskrutiek vedenymi cez ram;

- upevnenie v stavebnom otvore pomocou Specialnych protipoZiarnych kotiev.

Pri prvej moZnosti upevnenia protipoZiarnej konstrukcie v stavebnom otvore pomocou turboskrutiek vedenymi cez ram
vyrobku spoloénost NOVES okna, a.s. doda vyrobok uz s navftanymiotvormi pre turboskrutky v zmysle
spracovatelskej (systémovej) prirucky. Predvitané otvory zvnltra ramu montazny pracovnik zahibi tak, aby hlava
turboskrutky nepretf€ala nad profil. Montazny pracovnik obvyklym spdésobom (podla technickej normy STN 73 3134
s postupom v bode 2.1 vysSie) osadi protipoZiarny vyrobok v stavebnom otvore a upevni ho turboskrutkami. Vnatorné
plochy ramu a prie€nika musia byt pred aplikaciou pasky ACFR dokonale ocistené od prachu, mastnoty a inych
necistot. Tieto plochy ocisti pomocou bavinenej utierky a ISOPROPANOLU (99,9 % Isopropylalkohol) a ponecha
minimalne 10 minut odvetrat. Po odvetrani nalepi protipozZiarnu pasku ACFR na vSetky zvislé a horizontalne plochy
tak, aby paska ACFR dokonale prifnula na povrch profilu (Obrazok 4a, 4b; 4c nizSie).

Postup nalepenia naperiujucej pasky ACFR je nasledovny:

- montazny pracovnik montaze odlepi postupne ochrannu foliu z pasky;

- zacne nalepovat pasku z jedného konca profilu a postupne ju pritlaca na povrch profilu, si€asne odlepuje dalSi usek
od ochrannej félie, postupuje az na koniec profilu.

ProtipozZiarna paska ACFR musi byt diZkovo suvisle pripravena na rozmer od spodnej az po horni hranu na zvislej
ploche, od favej strany po pravu stranu na horizontalnej ploche. Nesmie byt lepena po obvode v celku, tak ako
doteraz (v rohoch paska potom nedokonale prifnie na povrch). Napefiujica protipoziarna paska ACFR v rohoch
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vyrobku musi byt eSte poistena nerezovou skrutkou M4.2x 25 (Obrazok 4a, 4b; 4c nizSie). Pasku po nalepeni je nutné
pritlacit rukou, najlepSie pritlaénym valCekom o Sirke zhodnej so Sirkou pasky. Paska pri skladovani a pri aplikacii vo
vyrobku musi mat’ priblizne zhodnu teplotu, optimalne medzi 20 az 30°C. Pri teplotach vzduchu a vyrobku pod +10°C
anad +35°C sa je aplikacia neodporuc¢a, hrozi nedostatocné prilepenie alebo odtrhnutie lepivej vrstvy. Pasku je
mozné dizkovo upravovat noZnicami, rezat nozom. Dokonalé prilepenie pasky je dosiahnuté po uplynuti 24 - 48
hodin.

Pri druhej mozZnosti osadenia a upevnenia vyrobku v stavebnom otvore pomocou Specialnych protipoZiarnych kotiev,
predvrtavanie ramu sa nerobi a aplikaciu protipoziarnej pasky ACFR vykona vyrobca -spolo¢nost NOVES okna, a.s.
vySSie uvedenym spOsobom.

7 % '4/’—- ACFR140

7 % 142,05

ACFR140

<" ACFR140

J
A /,"
M4.2x25 — 205

Obr. 4a Obr. 4b Obr. 4c

Podstatnou odliSnostou po upevneni poziarne odolnych/dymotesnych konstrukcii od beznych okien a dveri do
stavebného otvoru je v stredovej zone 2 pripojovacej Skary (do jej max. Sirky 20 mm) pouzitie urcenych
protipoZiarnych montaznych prostriedkov -mineralna vina v objemovej hmotnosti 70kg/m3, t.t.21000°C, pri Sirke Skary
do 15 mm vyhovuje v stredovej zéne aj protipoziarna PUR pena napr. FR197 dodavatela ILLBRUCK. Z6na 1 a zéna 3
pripojovacej Skary musi byt po zabudovani tohto druhu vyrobku doplnena krycim protipoZziarnym
silikénovym(akrylovym) tmelom, alebo krycou protipoziarnou omietkou/stierkou, alebo krycou AL alebo ocelovou liStou
vhodného tvaru, (I; L), rozmeru, farby a nakoniec aj krycim pasom zo sadrokarténu typu F.

Délezité! Po osadeni protipoziarnych/dymotesnych vyrobkov do stavebného otvoru montazna skupina vykonavajicu
tuto montaz ma povinnost vykonat pisomny zaznam v dodanom Prevadzkovom denniku poZiarneho uzaveru
s vysledkom -textom- poZiarny uzaver je akcieschopny. Jedna sa o akt uvedenia poZiarneho uzaveru do prevadzky.
Nasledne (vSetky dodané dokumenty k protipoZiarnym/dymotesnym konstrukciam) vypisané a podpisané dokumenty
voCi podpisu v Preberacom protokole odovzdat uZivatelovi (investorovi) stavby.

3 OBSLUHA HLINIKOVYCH OKIEN, DVERI
3.1 Obsluha standardnych hlinikovych dveri, okien

Hlinikové okna vyrobené spolocnostou NOVES okna, a.s. su podla objednavky vybavené napr.
celoobvodovym kovanim, ktoré umoZzZnuje ovladat kridlo jednou klu¢kou a podfa potreby uviest ho do polohy —
zatvoreng, otvorené, sklopené. Hlinikové vonkajSie vchodové - vstupné dvere je pootadanim na zdvesoch mozné
uviest do polohy — otvorené, zatvorené. Dvere sklopné posuvné (PSK) alebo zdvizné posuvné (HST) sa do otvorenej
polohy dostavaju uvolnenim kovania pomocou klu¢ky a posunutim aktivneho kridla za kridlo pevné alebo za fixny
diel. Dvere vybavené cylindrickou vioZkou je mozné uzamknut.

[——— ] [——— ]

Sklopna poloha

- Otvarava poloha -

1 . 1
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Upozornenie na obmedzenie pouzivania okien:

Okno v sklopenej polohe (tzv. na vetracku) nevyhovuje poziadavkam na:
- utesnenie proti ndrazovému dazdu,

- timenie zvuku (hluku),

- tepelnu ochranu,

- zabranenie vlamaniu (prieniku zlodeja).

Pri neopatrnej manipulacii s oknami a dverami (umyvanie, prievan, naraz predmetom do skla) méze dojst
k rozbitiu zasklenia, &im sa vyrobok stdva nebezpeénym pre nasledujuce pouZivanie. Povinnostou uzivatela budovy
je jeho nasledné zabezpec&enie pre ochranu zdravia a bezpecnosti. Vymenu skla a opravu zverte odbornej organizacii,
inak pri svojpomocnej vymene hrozi podkodenie zdravia a strata zaruky.

3.2 Obsluha protipoziarnych, dymotesnych hlinikovych dveri(okien), oznacenie a poskytovana
sprievodna dokumentacia

Poziarne uzavery — uzatvaraju vonkajsie a/alebo vnutorné prechodové otvory medzi jednotlivymi ucelovymi
Castami objektov byvania, verejnych a priemyslovych stavieb. Protipoziarne dvere systémov ALIPLAST
a SCHUCO, protipoZiarne okna systému ALIPLAST GN75 EI30 a SCHUCO AWS 60/70 FR30 sa samocinne
uzatvaraju po kazdom otvoreni. Pevné nenosné steny s poziarnou odolnostou plnia funkciu ochrannej deliacej priecky
pri deleni objektu na menSie priestorové celky. Funkciou protipoZiarnych dveri, okien a pevnych nenosnych stien
s poziarnou odolnostou je zabezpedit, aby sa poZiar nesiril z jedného poZiarneho Useku do susednych poziarnych
usekov. Poziarne ¢&i dymotesné vlastnosti (parametre) vyrobku su navrhnuté a vypracované zodpovednym
projektantom pre konkrétny priestor, miestnost a budovu. V pripade zmeny poZiarnych parametrov priestoru kde je
tento vyrobok prvotne osadeny, je nutné postupovat podla bodu 6.4.3 uvedenom v poskytnutych - dodanych
Prevadzkovych pokynoch poZiarneho uzaveru.

Sprievodna (technicka) dokumentacie pre hlinikové protipoziarne/dymotesné dvere(okna) je poskytovana v
tomto rozsahu:

- Prevadzkovy dennik poZiarneho uzaveru pre systémy ALIPLAST alebo SCHUCO,
- Prevadzkové pokyny poZiarneho uzaveru, ktorého sucastou su
- SK CERTIFIKAT SK04-ZSV-2912, alebo SK CERTIFIKAT SK04-ZSV-2564, alebo CERTIFIKAT 1301-CPR-

1559, alebo CERTIFIKAT 1301-CPR-2352, alebo CERTIFIKAT 1301-CPR-1783 alebo CERTIFIKAT 1301-

CPR 1784 alebo CERTIFIKAT 1301-CPR-1785;

- (CE) Vyhlasenia o parametroch; SK Vyhlasenia o parametroch (podla konkrétneho profilového systému a
pozadovaného typu vyrobku),

- samolepka s Cervenym oznacenim Poziarny uzaver (1 ks pre nalepenie na kazdy takyto vyrobok),

- Osvedcenie o poziarnej konstrukcii,

- tento V8eobecny Navod na zaobchadzanie, zabudovanie, obsluhu, udrzbu a oSetrovanie hlinikovych okien

a dveri,

- dodaci list,
- Preberaci protokol zo zavereéného odovzdania a prevzatia zakazky/diela (PU), ak bolo zabudovanie

vykonané vyrobcom —spolo¢nostou NOVES okna, a.s..

Zaznamy v Prevadzkovom denniku je opravnena vykonavat len osoba vlastnika/ndjomcu nehnutelnosti
v rozsahu svojej pravomoci v zmysle § 9 ods.(5) Vyhlasky MV SR €.478/2008 Z. z., a § 4 pism.(p) Zakona NR SR
€.314/2001 Z. z., pripadne inych zavaznych poziadaviek.

Oznacenie protipoziarnych/dymotesnych dveri, nenosnych pevnych stien. Ak to konstrukcia vyrobku
umoznuje (dvere s netransparentnou - plnou vyplfiou, pripadne neoslnena poloha), oznacenie sa vykona (v trase
uniku) z vnuatornej strany na vrchnu €ast' otvaravého kridla alebo pinej vyplne kridla. Oznacenie samolepkou/tabulkou
sa nesmie aplikovat na izolacné sklo ak hrozi jeho nasledné poskodenie vplyvom a priamym pdsobenim sinka (tzv.
tepelny Sok). Ak v stavbe alebo v celej budove je navrhnuté alebo dohodnuté jednotné znacenie Unikovych ciest
mobze byt blizke okolie dveri zvnitra trvalo oznacené predpisanou znackou pre pozZiarny uzaver — vo forme, tabulky
alebo svetelného panelu Cervenej farby, ktory jednoznacne identifikuje tento druh vyrobku (poziarny uzaver) v zmysle
prislusnych zakonov SR ako aj v zmysle pravnych aktov EU. Za predpisané trvalé oznadenie tychto dveri je
zodpovedny vlastnik (prevadzkovatel) budovy v zmysle poziarne poplachového/evakuaéného planu danej budovy.
Kazdy vyrobok — poziarny alebo dymotesny uzaver je v draZke ramu, v pripade protipoZiarnych nenosnych pevnych
stien na hornom rame zvnutra trvalo a pevne oznaceny jedineCnym kovovym vyrobnym stitkom s logom vyrobcu a
poZadovanymi udajmi.

AL1_r7_2025-11 str.13 /16



=—=Noves

3.3 Obsluha dveri na unikovej ceste, oznacenie a poskytovana sprievodna dokumentacia

Ugel pouzitia vyrobku: Dvere na Ginikovych cestach bez poZiarnej odolnosti sa zvy&ajne bezne nepouzivaju.
Sluzia na uzatvaranie vonkajsich a/alebo vnutornych prechodovych unikovych otvorov (pre pripad vzniku panikovej
situacie) medzi jednotlivymi ucelovymi ¢astami budov s velkym poctom, pohybom a akumulaciou oséb napr. objektov
byvania, obchodov, administrativnych, Sportovych, zabavnych alebo aj priemyslovych stavieb. Dvere s panikovym
kovanim (podla normy EN 1125) vybavené vodorovnym tlaénym madlom - typ A, sa ovladaju - otvaraju rukou
zatlaCenim madla (hrazdy) dole k podlahe resp. v smere uniku. Dvere s panikovym kovanim (podla normy EN 1125)
vybavené vodorovhym dotykovym madlom - typ B, sa ovladaju - otvaraju rukou jeho zatlatenim vo vodorovhom
smere v smere Uniku. U&elom - funkciou vyrobku - dveri na unikovych cestach je zabezpesit, aby v pripade vzniku
panikovej situacie (havaria, stav nidze, poziar a pod.) sa tieto dvere dali rychlo a jednoducho otvorit’ a aby sa cez ne
dalo uniknut von z ohrozeného priestoru. Ide hlavne o bezpe€ny a uspesny unik pomocou jednoduchého ovladania
kovania dveri pomocou jednej ruky alebo tlakom tela s minimalnym usilim a bez povinnej predchadzajucej znalosti
ovladania panikového dverného uzaveru, taktieZz bez potreby pouZitia kfu€ov alebo inych potrebnych predmetov &i
naradia k ich normalnemu otvoreniu. Hlavné pri tomto ovladani/otvoreni dveri je to, aby to bolo jednoduché a lahkeé aj
pre [udi starSich, mladistvych a taktiez pre ludi s telesnym obmedzenim.

Ugel pouzitia vyrobku: Nudzové dverné uzavery bez poziarnej odolnosti vybavené kovanim podra normy
EN 179 sa musia taktiez rychlo ajednoducho otvorit aby sa cez ne dalo uniknut von z ohrozeného priestoru.
Vac&sinou su pouzité v priestore kde ludia su znali a oboznameni s moZnostou uniku, znali priestoru, spdsobu a
moznosti ovladania -otvarania pomocou nudzového uzaveru typu A — ovladany klu€kou stla¢enim zvislo smerom dole
k podlahe, pripadne nudzovy uzaver typu B - s tlatnou plochou ovladanou vodorovnym zatlaéenim v smere uniku. Pri
projektovani budovy a navrhu dveri s tymto typom kovania je vznik panikovej situacie vaésinou
nepravdepodobny a uzivatel je o tomto druhu vyrobku informovany. Typickym prikladom je mensia administrativha
budova.
Dvere na unikovych cestach s konkrétnym typom panikového alebo nudzového kovania su navrhnuté a vypracované
zodpovednym projektantom pre konkrétny druh budovy, priestor a beZzné prevadzkové podmienky danej budovy.
Otvoreniu kridla na otocnych zavesoch v smere Uniku by malo byt umoznené aj viac ako je 90°. Panikové/nudzové
kovania (podla poziadaviek projekiu resp. poziadaviek objednavatela) moézu byt dodavané od viacerych
dodavatelov/vyrobcov kovania preto parametre - rozsah pouzitia jednotlivych typov sa v drobnych detailoch mézu lisSit
(max. rozmery kridiel, max. hmotnost kridiel, inStalacia madla — parametre Z,Y,V,W;R, prevadzkova teplota, atd.).
Zakladna a podstatna vlastnost v zmysle noriem sa musi zhodovat t. z. ¢as uvolnenia kridla menej ako 1 sekunda
a max. uvolfiovacia sila. V pripade zmeny parametrov priestoru kde je tento vyrobok prvotne osadeny, je nutné
pisomne podat vysvetlenie o uvaZovanej zmene avyziadat suhlas vyrobcu- spolo¢nosti NOVES okna, a.s.
0 uvazovanej zmene.

Oznacenie dveri na unikovych cestach. Ak to konstrukcia vyrobku umozruje (dvere s netransparentnou - plnou
vyplfiou, pripadne neoslnena poloha), oznacenie sa vykona (v trase uniku) z vnutornej strany na vrchnu cast
otvaravého kridla alebo plnej vyplne kridla. Oznacenie samolepkou/tabulkou sa nesmie aplikovat na izolacné sklo ak
hrozi jeho nasledné poSkodenie vplyvom a priamym pésobenim sinka (tzv. tepelny Sok). Ak v stavbe alebo v celej
budove je navrhnuté alebo dohodnuté jednotné zna€enie unikovych ciest moze byt blizke okolie dveri zvnitra trvalo
oznacené predpisanou znackou vo forme, tabulky alebo svetelného panelu zelenej farby(vidpiktogramy nizsie), ktory
jednoznacne identifikuje tento druh vyrobku (Unikovy vychod, Unikové dvere) v zmysle prisluSnych zakonov SR ako aj
v zmysle pravnych aktov EU. Za predpisané trvalé oznadenie tychto dveri je zodpovedny vlastnik (prevéadzkovatel)
budovy v zmysle poziarne poplachového/evakuaéného planu danej budovy. Kazdé dvere navrhnuté a zabudované na
unikovych cestach su v drazke ramu zvnutra trvalo a pevne oznacené jedineCnym kovovym vyrobnym &titkom s logom

vyrobcu a poZadovanymi udajmi.

Vzory piktogramu pre UC

Ak su nami vyrobené dvere pre Unikové cesty vybavené kovanim znacky G.U., je nutné po ich osadeni —zabudovani
do stavebného otvoru a vykonani pociatoénej kontroly ako aj nasledné kazdoroCné kontroly zaznamenavat' do tzv.
Servisnej knihy dveri na Unikovej ceste (poskytnuta ako sucast sprievodnej dokumentacie), za ktoru je zodpovedny
vlastnik (prevadzkovatel) budovy. V rdmci kazdoro€nej prehliadky a kontroly dveri na unikovych cestach (zodpovedny
za vykonavanie a zaznamy je vlastnik - prevadzkovatel budovy) je potrebné odistit a naolejovat’ pohyblivé Easti
kovania, hlavne zarazky. Skontrolovat funkciu otvorenia - €as uvolnenia kridla menej ako 1 sekunda a max.
uvolfiovacia sila, opotrebovanie dielov kovania, utiahnutie vSetkych skrutiek.
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UPOZORNENIE: Dvere na unikovych cestach nembzu byt v Zziadnom pripade dodatoéne (naviac) uzamykané napr.
refazou ¢&i lankom s visiacim zamkom. Pre dvere na unikovej ceste je odporuany interval pre vykonanie
prehliadky/kontroly a jej zdznam min.1x roéne. Tento zdznam mbze byt vyzadovany kontrolnym orgdnom

v zmysle Vyhlasky ¢.478/2008 Z. z pripadne Zakona €.314/2001 Z. z.). Vyrobca -spoloénost NOVES okn3, a. s. si
nevyhradil zodpovednost (povinnost) za vykondvanie ¢innosti kontroly a udrzby dveri na unikovej ceste.

3.4 Dopinkové grafické informacie/ inStrukcie pre bezpe¢né pouzivanie hlinikovych okien a dveri

> pri zatvarani okien a dveri niias
nikdy nesiahajte medzi kridlo | l
aram a budte vzdy opatrni — 9 » cylindricka vlozka sa smie ovladat

» deti a osoby, ktoré nedokazu T iba prisluSnym kld¢om, iné
odhadnut nebezpecenstvo, prostriedky nie su dovolené

udrziavajte v dostatocnej | f
vzdialenosti od f' l
nebezpeéného miesta o

» v blizkosti otvorenych okien
a dveri s oknami pracujte )
vel'mi opatrne -

» deti a osoby, ktoré nedokazu
odhadnut nebezpecenstvo,
udrziavajte v dostatocnej
vzdialenosti od
nebezpecného miesta

» zabrante pritlaceniu kridla
oproti okraju otvoru (ostenie)

- » suc€asné ovladanie klucky
74 a cylindrickej vlozky nie je
povolené

» po otvoreni dveri zavora zamku
nesmie ostat vysunuta

» zabrante vlozeniu predmetu
do Strbiny s otvormi medzi
kridlo a ram

» kridlo dveri nesmie sa prenasat
drzanim za klucky

» pri vetre a prievane zatvorte a
zablokujte okna a kridla dveri
s oknami

» zabrante pdsobeniu vetra na
otvorené kridlo

»  zabrante dodato¢nému
zatazeniu kridla

4 NAVOD NA VYMENU NAHRADNYCH DIELOV.

Kazda vec, ktora sa (Casto) pouziva sa ¢asom prirodzene opotrebuje. V pripade nutnej —skorsej potreby
(hlavne vyrobkov uvedenych v bodoch 2.2; 2.3 tohto navodu), na zaklade pisomnej (elektronickej) spravy adresovanej
vyrobcovi - spolocnosti NOVES okna, a.s. je mozna vymena resp. nahrada opotrebovanej resp. posSkodenej Casti
(komponentu) okna/dveri v zmysle podmienok uvadzanych vo VSeobecnych obchodnych podmienkach. Odporuc¢ame
zakaznikom, ktori si zakupili vyrobky spolo¢nosti NOVES okna, a.s a zmluvnym partnerom (montaznym skupinam,
ktoré tieto vyrobky zabudovali do stavby) vzajomne uzavriet servisnd zmluvu, vyhnete sa tak pripadnym
komplikaciam. Vymena komponentov, servis resp. oprava okien/dveri (hlavne vSak vyrobkov uvedenych v bodoch 2.2;
2.3 tohto navodu) patri do ruk odbornikom ! Zaruény a mimozaruény servis je mozné vybavit aj prostrednictvom
internetovej stranky nasej spolo¢nosti v Casti zaruka a servis, pripadne v sidle spolo¢nosti.

5 NAVOD NA LIKVIDACIU OKIEN / DVERi A OBALOV
O najvhodnejSom spbsobe moznosti likvidacie a/alebo zhodnoteni zastaraného alebo opotrebovaného
vyrobku ajeho obalovych materialov sa informujte uVasho dodavatela alebo montaznej skupiny. Vyrobca

nevykonava a nedisponuje moznostami na likvidaciu pouzitych vyrobkov. Po dobe zivotnosti vyrobku (ktory sluzil ako
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vyplh stavebného otvoru) odporu€¢ame jeho likvidaciu vyvozom na taku riadenu skladku odpadu, ktora ma
zodpovedajlice opravnenie (Rozhodnutie) vystavené tzemnym OU odborom starostlivosti o Zivotné prostredie na
vykon tejto €innosti (zhodnocovanie odpadov z kovov/plastov). Materialy — komponenty pouzité na vyrobu vyrobku
jednotlivo alebo v celku neprestavuju ekologicku zataz a su takmer uplne recyklovatelné.

Obalové, prepravné a upevnovacie prostriedky umiestriujte/likvidujte po dodavke nasledovne: obalové (strec)
folie do zbernej nadoby oznacenej Zltou farbou; plastové upeviiovacie pasky a samostatné kovové spony do spolocnej
zbernej nadoby oznacenej Zltou farbou; pripadne alternativne textiiné upevnovacie pasky a neidentifikovatelné
odpady do zbernej nadoby oznalenej ako komunalny odpad a samostatné kovové spony do zbernej nadoby
oznacenej Cervenou farbou; papier a kartonovy odpad do zbernej nadoby oznacenej modrou farbou, rozbité sklo do
zbernej nadoby oznacenej zelenou farbou.

Myslite na zdravé a neposkodené Zivotné prostredie pre su¢asnu aj buducu generaciu.
Myslite logicky- myslite ekologicky.

Dodrziavanie tychto navodov a odporucani je potrebné pre uplatnenie zaruky, ktora je uvedena v zaruénych
podmienkach. Zaruéné podmienky su sucast'ou Vseobecnych obchodnych podmienok a budd Vam na
poziadanie poskytnuté na obchodnom useku v sidle a vyrobni spolo¢nosti uvedenej v patke tohto dokumentu
su v elektronickej forme volne dostupné na internetovej stranke spolo¢nosti NOVES okna, a.s. v Casti:
O nas/Na stiahnutie/VSeobecné obchodné podmienky.
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